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ACT-10A 염료 나염 Color Yield 향상성 Test.

실 험 방 법

※ 나염 시험 조액 배합비

# 실험방법

1) 상기 배합으로 제조된 염료 액을 나염틀에서 각각 처리한다. 

2) Steaming : 175 ℃ × 3분 30초

3) R/C (환원세정)

(1) R/C 처리용액 조성 :

ILTOL TS 0.5 g/L 

ILTOL SRT 2 g/L (soaping agent)

(2) R/C 처리조건 : 90℃ × 3분

(3) 수세

(4) 건조 : 110℃ × 3분

No 원 료 명 A (wt %) B (wt %) 비고

1 알긴산소다 8 8

2 ACT 10A 2 x

3 Acid PH 2 2

5 Disperse BLUE 1 1

6 ILTOL WTB 2 x

4 환원방지제 2 2

7 Water 83 85



ACT-10A 염료 나염 Color Yield 향상성 Test.

나염처리(환원세정 전)



ACT-10A 염료 나염 Color Yield 향상성 Test.

나염처리(환원세정 후)
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